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 مقدمه :

 نسبت وزن يك ماده به حجم ان را وزن مخصوص گويند. 

بين وزن مخصوص و چگالي بايد تفاوت گذاشت. چگالي نسبت جرم يك ماده به حجم ان است. .                       

چگالي مواد مستقل از شتاب گرانشي است، در حالي كه كه مطابق  فرمول بالا، وزن مخصوص يك                      

 ماده متاثر از شتاب گرانش است.

 وسايل ازمايش:

 نمونه سنگي.-6موم.       -5گيره.    -4سبد.   -3ظرف اب.    -2ترازو..    -1
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 شرح مراحل ازمايش:

 (.Wwsوزن نمونه مرطوب را با دقت توسط ترازو اندازه مي گيريم)  -1

 

 

 

 

 

قرار مي دهيم و سپس وزن نمونه خشك را توسط C1˚5011ساعت در اون  24نمونه را به مدت   -2

 (.Wdsترازو اندازه مي گيريم)

 

 ميزان درصد رطوبت را محاسبه مي كنيم.  -3

 (.Wmsكلوخه خاك را موم اندود كرده و وزن ان را مجدد محاسبه مي كنيم)  -4

 

 

 

 

 

 ( به دست آيد.Wmسپس وزن نمونه خشك را از وزن نمونه موم اندود كم كرده تا وزن موم )  -5
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نمونه موم اندود را در داخل استوانه مدرج حاوي اب قرار داده و ميزان تغيير حجم را محاسبه    -6

 كنيد

 

 

 

 

 

 

 ( حجم موم به دست مي آيد.9.0.با تقسيم كردن وزن موم بر وزن مخصوص آن ) -7

 

 

به «1وزن نمونه موم اندود»از «1وزن نمونه موم اندود در آب»1وزن نمونه و موم را، از كم كردن  -8

 دست مي آوريم.

 

 سپس حجم موم را از حجم نمونه موم اندود كم كرده تا اينکه حجم نمونه بدست آيد.  -0

 

 سپس با تقسيم كردن وزن نمونه خشك بر حجم نمونه، وزن واحد حجم خشك به دست مي آيد. -19

 


